
Tensor napr¦»enia i odksztaªcenia
w pªaskim stanie napr¦»enia o±rodków liniowo -

spr¦»ystych

Jak podano na wykªadzie, z pewnym przybli»eniem mo»na przyj¡¢, »e pªaski stan
napr¦»enia wyst¦puje w tarczy pªaskiej obci¡»onej w swojej pªaszczy¹nie. Przyjmujemy
wówczas wyst¦powanie tensora napr¦»enia, który ma nast¦puj¡c¡ posta¢ macierzow¡ σxx σxy 0

σyx σyy 0
0 0 0

 .
Zwi¡zki �zyczne dla pªaskiego stanu napr¦»enia mo»emy zapisa¢ jako
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Tensor odksztaªcenia dla opisywanego stanu napr¦»enia ma posta¢ εxx εxy 0
εyx εyy 0
0 0 εzz

 .
W pªaskim stanie napr¦»enia tylko dwa z sze±ciu równa« nierozdzielno±ci musz¡ speªnia¢
skªadowe stanu odksztaªcenia, a mianowicie równanie (1) i (6)
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Powy»sze równania nierozdzielno±ci mog¡ zosta¢ zapisane w napr¦»eniach. Równanie (1)
ma nast¦puj¡c¡ form¦
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